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RESUMO

A intervencao de restauragdo de uma obra de arte mural, construida em concreto com policromia (1980), de
autoria do artista Julio Espinoso (1929-2002), em Niterdi, Rio de Janeiro, fez parte integrante da empreitada
de manutencéo predial coordenada pela empresa Cetor Manutencgdo Predial Ltda em 2022, converteu-se em
um momento de registro, resgate e divulgagcdo de murais artisticos em concreto, ainda pouco estudados no
Brasil. Os restauradores utilizaram uma rica documentacéo de fotos, textos e portfdlios, guardados pelos
familiares do artista, realizando o cruzamento de dados histéricos com os levantamentos de campo e
permitindo assim, a recuperagdo da concepc¢do plastica inovadora da obra: uma parede de concreto que é
parte da estrutura do prédio de 17 pavimentos e também obra de arte muralista policromada. O mapeamento
de danos aliado ao levantamento historiografico e as analises organolépticas do estado de conservagao e
patologias incidentes forneceram subsidio para entendimento das dindmicas tanto de interacdo do conjunto
painel-edificacdo, quanto de envelhecimento dos materiais utilizados e resgate da l6gica cromatica original,
onde a restauragdo destacou a existéncia da obra em si, integrada a fachada e aos demais elementos
decorativos presentes, revelando-a documento da prépria arquitetura modernista brasileira, suas técnicas e
obras de arte integradas.

PALAVRAS-CHAVE: restauragdo; arte mural; modernismo; concreto policromado.

POLYCHROME CONCRETE MURAL OF THE OSCAR PEREIRA BUILDING: CASE STUDY OF
THE ARTIST JULIO ESPINOSO

ABSTRACT

The restoration of a work of mural art, built in concrete with polychrome (1980), by the artist Julio Espinoso
(1929-2002), in Niterdi, Rio de Janeiro, was an integral part of the building maintenance contract coordinated
by the company Cetor Maintenance Predial Ltda in 2022, became a moment of registration, rescue and
dissemination of artistic murals in concrete, still little studied in Brazil. The restorers used a rich documentation
of photos, texts and portfolios, kept by the artist's family, crossing historical data with field surveys and thus
allowing the recovery of the work's innovative plastic conception: a concrete wall that is part of the structure of
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the 17-story building and also a polychrome muralist work of art. The damage mapping combined with the
historiographical survey and the organoleptic analysis of the state of conservation and incident pathologies
provided support for understanding the dynamics of both the interaction of the panel-building set, as well as the
aging of the materials used and the rescue of the original chromatic logic, where the restoration highlighted the
existence of the work itself, integrated into the facade and other decorative elements present, revealing it as a
document of Brazilian modernist architecture, its techniques and integrated works of art.

KEYWORDS: restoration; mural art; modernism; polychrome concrete.
INTRODUCAO

Uma empreitada comum de manutencéo predial de fachadas, com andaimes suspensos para atingir 17
pavimentos de empenas lisas e avarandadas, serviu como agente recuperador da meméria de construgéo e
mesmo da existéncia de uma obra de arte singular. A edificacdo quadragenéria, que malgrado a auséncia de
uma sinalizag&o juridica como patrimonio histérico da cidade de Niterdi, traduz-se em patriménio cultural de
grande interesse da cidade, por abrigar um mural de 114,92m? do artista espanhol Julio Espinoso Rodriguez.

O painel policromado do final da segunda metade do século XX (Figura 1) foi projetado e executado pelo artista
para ocupar parte da fachada frontal do Edificio Oscar Pereira, um prédio multifamiliar localizado em Niteréi,
Rio de Janeiro, cujo nome homenageia um cidadao niteroiense, ex-proprietario de diversos loteamentos do
logradouro de Icarai e adjacéncias. Esta arte mural faz parte da histéria modernista da cidade e agrega valores
inestimaveis a construcao da identidade historica e cultural fluminense.

Figura 1: Registro fotogréafico desbotado do painel do Edificio Oscar Pereira, recém-inaugurado (1980)
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Fonte: Acervo pessoal da familia Espinoso Rodriguez

Julio Espinoso Rodriguez (1929 - 2002) foi um artista que atuou de forma expressiva na criagdo de muitos
painéis, esculturas e pinturas que adornam diversas edificacdes, sejam sede de bancos, clubes, igrejas e
prédios residenciais, produzidos no decorrer das décadas de 1950 a 1990. Natural de Madri - Espanha e
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formado pela Escuela de Artes y Oficios de Madrid, teve uma producéo intensa em territorio brasileiro, onde
residiu durante a maior parte de sua vida, possuindo obras em cidades como Manaus, Sao Paulo, Brasilia, Rio
de Janeiro, Campos e Niterdéi, onde se localiza o objeto deste estudo.

Apesar de suas criacdes comportarem projetos artisticos-arquitetdnicos grandiosos para a arquitetura
modernista, tais como seus contemporaneos Hector Julio Paride Bernabd, o Carybé (1911-1997) e Napoleon
Potyguara, também conhecido como Poty Lazzarotto (1924-1998), (MATOS, 2003, p.398; FERREIRA, 2011,
p.10) sua concepcao plastica e producao artistica possuem uma presenca ainda muito escassa nas producdes
académicas, se comparado a outros muralistas (CAVALCANTE, 2009, p.12).

Este estudo de caso aborda a elaboracdo do mapa de danos executado durante a intervencao de restauracao
da viga-cortina do 3° pavimento de garagem do Edificio Oscar Pereira, objetivando contribuir com a sociedade
e comunidade cientifica através do registro e divulgacdo de obras de arte mural em concreto policromado,
integrada a arquitetura modernista de forma sutil e peculiar, destacando o carater permanentemente inovador
deste movimento, conforme pontua Andrade Junior et. al em AVANT-GARDE NA BAHIA: Urbanismo,
arquitetura e artes plasticas em Salvador nas décadas de 1940 a 1960.

O registro das etapas iniciais da obra de conservacgéo e restauracao, realizada por equipe de restauradores de
bens culturais, entre os meses de fevereiro a agosto de 2022, traz para o campo da Preservacéo informagdes
relevantes sobre as técnicas e materiais, haja vista o ineditismo realizado pelo autor na decoragdo desta
volumetria pré-moldada em concreto, com uso de vernizes e tintas alquidicas.

Diversos autores comentam os exemplos nacionais de insercdo de formas decorativas e elementos artisticos
em arquitetura modernista, tal como Castro (2011), quando analisa a producéo muralista curitibana:

Sob a égide do concreto bruto derivam interpretacdes que pretendiam, aparentemente,
suavizar a rispidez do material, por meio da impresséo sob sua superficie de composicdes
geomeétricas e artisticas que se apresentam como exploracdo das possibilidades plasticas
desta matéria prima. (CASTRO, 2011, p.04)

Cleusa de Castro indica as caracteristicas da criagdo de uma nova tipologia moderna, que resgata a tradigédo
do ornamento na superficie da caixa arquiteténica, desde as primeiras décadas do século XX (CASTRO, 2011,
p.02).

Cantalice & Moreira (2016, p. 03) relembram também os diversos exemplos de interacdo promissora entre arte
e arquitetura modernista que existem no prédio do Ministério da Educacdo e Saude, MES, 1947, seu mais
emblemético exemplo. Além do estreito dialogo estabelecido entre artistas e arquitetos pelo movimento
neoconcretista carioca.

No entanto, o artista de origem espanhola é inovador ao ampliar tais praticas reconhecidas de didlogo entre a
arte e a arquitetura. Ele transgride a objetividade e a rusticidade do beton brut francés, modificando o concreto
armado sem acabamento, imputando ao plano de cimento novas impressfes junto as marcas isoladas do
madeiramento das férmas.

Ele afasta-se das formas unicamente geometrizadas (CASTRO, 2013, p.03) para o uso da matéria do concreto
como substrato da obra mural. Ele insere valores escultoricos, com variedade de formas, multiplos planos e
adornos em profundidades e modelagens diferenciadas, acrescidas ainda de cromatismos até entdo incomuns
sobre murais de concreto. Coloridos popularmente conhecidos apenas nos painéis de azulejos e pastilhas de
vidrotil. (COELHO, 2003, p.06).

Tais solugdes plasticas surpreendentes também foram fortemente instigantes para a equipe de restauradores.
E para o estabelecimento do plano de intervencdo desta obra, fez-se necessario o concurso de uma
metodologia baseada em processos de transdisciplinaridade, absorvendo processos qualitativos de historia
oral, desenvolvendo a convergéncia dos campos da Arquitetura e da Conservacdo e Restauragcdo para o
alcance de um método unificado e direcionado as particularidades da obra, cuja concepcédo é a interacao
profunda entre a arte e a arquitetura, reafirmada por Andrade Junior et. al, (2009, p.05) quando ratifica a
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importancia da arte muralista do modernismo como responsavel pela “criacido de obras artisticas
tridimensionais que interferem significativamente a percepg¢éo da forma arquitetdnica”.

A inovacdo tecnolbgica, caracteristica marcante do movimento moderno nacional e internacional, é
reconhecivel como busca particular e modus operandi do artista Julio Espinoso, como pode ser observado em
outras obras da cidade de Niteréi, Figura 2, (XAVIER, 2010, p.99). Salientando, outrossim, que todo bom artista
traz consigo e nos marcos de sua trajetoria de vida, uma pesquisa plastica e material vigorosa e dedicada, que
culmina, quase obrigatoriamente, na producdo de singularidades marcantes no campo das artes, com
repercussdo social, histérica e cultural. Conforme analisa Avendafo, quando se debruca sobre a obra do
muralista Ricardo Carbonell, destacando que suas “obras possuem valores estéticos, formais, espaciais e,
inclusive, histéricos com os quais a sociedade salvadorenha poderia identificar-se (tradugdo nossa)”
(AVENDANO, 2012, p. 94)

Tais inovacdes construtivas e plasticas inauguradas pelo artista, que multiplicou composicdes, texturas e
formas modeladas sobre poliestireno expansivel, EPS, vulgo isopor, das matrizes do processo de formagem,
situam-se na esteira do crescimento econdmico vivido pelo pais durante o governo militar, palco do forjamento
de uma nova identidade nacional desenvolvimentista, onde “arquitetura moderna foi o estilo escolhido para
transmitir o sentido de modernidade e monumentalidade tdo desejado pelos governos desses paises em
desenvolvimento” (PINTO, 2013, p.39), empregadas em constru¢des funcionais.

Julio Espinoso amplia a abrangéncia da arte mural para espacos comerciais, religiosos e residenciais, em uma
aproximacao ainda maior da arte da contemporaneidade com o publico em geral, sejam transeuntes ou
frequentadores dos imoveis, desdobrando ainda mais a conotacao socializadora e democratica, presente na
arte mural, “motivo pelo qual podemos pensar na obra mural como uma obra aberta. Uma arte passivel de
multiplas interpretacdes por parte de um mesmo individuo ou de pessoas diferentes com realidades culturais,
sociais e econdmicas distintas. (CAMARGO & QUELUZ, 2010, p.93).

A exemplo de Carybé, com o qual Espinoso teve a oportunidade de conhecer no ano de 1984, na Bahia,
conforme narrativa de seu filho, Espinoso Il, e estabeleceu entusiasmada conversa e forte sinergia de ideias,
compactuando com sua preferéncia por uma producéo artistica integrada a arquitetura, quase exclusivamente,
“em fungado do seu alcance mais amplo e seu aspecto social” (ANDRADE JUNIOR ET.AL, 2009, p.28).

A valorizacédo deste legado, parte da histéria e da cultura da cidade de Niterdi, se presta a exposi¢cao dos
pontos de fragilidade das obras, cuja preservacao é um problema a ser encarado, conforme destaca Andrade
Janior et. al (2009, p.33). A mera difusdo destas obras e da sua importancia para a histéria e para a cultura
locais, com destaque aos novos proprietarios e usuarios, ja poderia minimizar riscos de deterioragdo, evitando
desmontagens e supressdes como o0s casos ja sofridos pelo artista. (Jornal O Fluminense, 1995, Edicéo 34254,

p.8)

E sabido que as obras modernistas integradas & arquitetura moderna, tém apresentado na atualidade, seus
primeiros sinais de desgastes naturais, tal como salientam Couto & Camara em A interdisciplinaridade na
conservagdo e restauro de bens artisticos - culturais da arquitetura moderna (2007, p.73), sem que novas
técnicas de intervengéo de restauro, ajustadas as caracteristicas dos materiais constituintes “n&o classicos”,
tenham sido amplamente desenvolvidas ainda.

Fernanda Lucia H. Pinto em sua dissertacdo de mestrado O concreto aparente como atributo na conservacéo
da arquitetura moderna reitera que “apesar dos varios desafios para conservagado dessa arquitetura, a
preservacdo da dimenséo material é ainda o principal problema a ser enfrentado, sendo aquele que acarreta
mais discussdes entre os profissionais envolvidos”. Destaca ainda que “a falta de reconhecimento da
arquitetura moderna como patriménio cultural a ser preservado é um dos desafios praticos quando dos seus
processos de conservacao” (PINTO, 2012, p.10), pois a datacdo recente destas constru¢fes, somada aos
materiais constituintes destas mesmas, muitas vezes funcionais, tais como o concreto, dificultam a identificacao
da prépria condicdo artistica contida nas formas, volumes e cores tdo bem integrados a funcionalidade desta
arquitetura.

Para a equipe de restauradores, a recuperacdo do cromatismo da obra e suas caracteristicas excepcionais
redesenhou a fachada do prédio, que apés a restauracdo € constantemente mais observada, testemunhando
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diversos passantes que se detém para admira-la, pois que seu renascimento, pés-restauracdo, modificou todo
o quarteirdo onde ela esta inserida.

ELABORAGAO DE MAPA DE DANOS

O mapa de danos desenvolvido ao longo do trabalho baseou-se na metodologia encontrada em Diretrizes para
Representacdo Grafica de Mapa de Danos, publicado na 62 Conferéncia sobre Patologia e Reabilitacdo de
Edificios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O autor aborda que a elaboracdo do mapeamento deve
seguir algumas etapas para coleta de informagfes e identificacdo do bem, através de pesquisa histérica,
levantamento fisico, analise tipoldgica com caracterizacdo de materiais e sistemas construtivos, além da
investigacao por meio de prospeccdes (FILHO, 2018, p.4).

Essa complexidade pertinente aos processos de restauragéo foi observada pela empresa Cetor Manutencéo
Predial Ltda, responsavel pela recuperacgédo das fachadas do edificio, que entendeu prontamente a importancia
de contratar uma equipe especializada para atuar sobre o que foi identificado como uma obra de arte. Dessa
forma, iniciou-se o levantamento das informacfes e construcdo de uma delimitacdo de procedimentos de
intervencdo, sumamente relevante para o planejamento de trabalhos de restauracdo em bens patrimoniais
(GOMIDE, 2005, p.15).

A partir desse momento, a coordenacdo de engenharia compreendeu que os enredamentos do trabalho eram
ainda mais extensos, principalmente apés as ac¢des iniciais de prospec¢des cromaticas e testes de solubilidade
das repinturas descortinarem a severidade das distor¢cdes causadas pelo intemperismo e pelas intervencdes
passadas. Associadas a essas questbes, a dimensionalidade da obra e a movimentagdo limitada da
infraestrutura de apoio disponivel tornavam todos 0s processos mais laboriosos.

Os procedimentos admitidos in loco complementaram informagdes historicas que vinham sendo arrendadas
paralelamente as primeiras intervengdes de carater investigativo. Esses processos pertinentes as diretrizes de
atuacgdo da Restauracao evidenciaram a convergéncia de metodologias, caracteristico da transdisciplinaridade
inerente ao campo. A pesquisa histérica, importante para a Arquitetura, também se estabelece como elemento
essencial a Restauragéo, assim como aponta o artigo 9° da Carta de Veneza (1964) onde destaca que todo
processo de restauro “devera ser sempre precedido e acompanhado de um estudo arqueol6gico e histérico do
monumento”. Todavia, dentro do desenvolvimento deste trabalho, o levantamento de fontes histéricas se
desenvolveu, particularmente, através de historicidade oral e documental da familia do artista e das narrativas
de antigos moradores do préprio edificio, visto que a obra de Espinoso carece de produc¢do académica a qual
serviria de subsidio para a intervencao.

A caréncia de ampla divulgac@o de informacdes sobre a biografia e trajetéria artistica do autor talvez se
caracterize como a principal causa do apagamento cultural do painel, fruto da falta de reconhecimento publico
de sua importancia, e ainda concernente a extensa deterioragéo das peliculas de pintura originais, tdo somente
pbde ser revertido com o apoio, tanto dos relatos trazidos por familiares e pessoas relacionadas ao edificio,
guanto dos acervos bibliograficos digitalizados e a experiéncia da equipe de profissionais contratados, cujo
entendimento do embasamento historiografico e iconografico das decisGes técnicas da intervengdo de
recuperacao de um bem artistico e cultural integrado, possibilitou a compreenséo das rela¢des entre todos os
dados coletados.

Outro recurso explorado para subsidiar o resgate da linguagem estética do painel foi a anélise visual e estilistica
da construcdo em sua totalidade, buscando marcos decorativos, tais como 0s painéis de azulejos de cor
amarelo ouro, conformados em quadros presentes nos demais andares e a matéria residual proveniente de
pinturas presentes no entorno do painel, localizado, por exemplo, na borda inferior do mesmo e elementos
construtivos da portaria que convergiam em um ponto comum. A pesquisadora Marcia Almada, professora de
conservagao-restauracdo da UFMG delimita o trabalho do restaurador com propriedade:

Para a definicdo do tratamento de restauracdo de um bem moével ou imével, implementam-se
andlises formal, estilistica e iconografica (quando for o caso). O uso de metodologias de
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andlise proprias do historiador da arte da suplemento ao restaurador para entender o objeto
gue tem nas maos. Com estas informacdes, o profissional estabelece um dialogo com a obra
e a enxerga em sua originalidade histdrica, compreendendo como suas formas e aparéncia
foram concebidas.” (ALMADA, 2007, p.03)

Apesar da limitagdo na diversidade de fontes histéricas, o contato com a familia do autor permitiu um
aprofundamento mais particular do fazer artistico pesquisado. Espinoso Il franqueou acesso a fotos, portfélios
e documentos tais como propostas orgcamentais e recibos de compra de materiais, permitindo a equipe
responsavel uma espécie de imersdo no momento de construgdo técnica do edificio e sua obra mural,
detalhando com narrativas vividas os processos de feitura e metodologia utilizada. Haja vista sua participacao

ativa como auxiliar do pai por mais de 20 anos consecutivos.

Figura 2: Julio Espinoso a frente da parede do Clube Espanhol de Itaipu

Wffuw;aﬁ

Fonte: Acervo pessoal da familia Espinoso Rodriguez

Deste modo foi possivel compreender que a arte mural de composicao abstrata que decora a fachada do
Edificio Oscar Pereira foi estruturada em conjunto com a construgdo da edificacdo, desde sua fundagao, e ndo
acrescentado a fachada como nos murais histdricos de Carybé ou do artista fazedor de obras de concreto da
atualidade, Sérgio Prata.

A metodologia de construcao da obra caracterizava-se pelo posicionamento das férmas de EPS, modeladas
pelo artista, coladas e pregadas sobre chapas de madeira compensadas. Chapas de madeira estas que
formam as tradicionais férmas para concreto, reforcadas e escoradas com sarrafos e barrotes, como testifica
Espinoso II. Apés a disposicao inicial da base, elaborada pela equipe de auxiliares e artistas aspirantes
orientada pelo artista, realizava-se a concretagem, seguida do posicionamento dos conjuntos de férmas de
EPS subsequentes e bergos escorados, até a complementacao de toda a parede. O painel assim permanecia

9° Seminario Docomomo Norte e Nordeste
Sao Luis, 2022



SAO LUIS_28 A 30 DE SETEMBRO DE 2022

9do_co mo mo_

arquitetura | paisagem | cultura nl ne

encoberto e protegido pela propria estrutura de formagem durante a cura do concreto e o desenvolvimento das
demais etapas da construgédo do edificio residencial.

O posicionamento gradativo das formas ao longo dos 33,8 metros de comprimento do painel e a sequéncia de
concretagens gerou marcas das emendas entre férmas, determinando a formagéo de linhas ressaltadas que
permanecem integradas a obra, testemunhando o processo construtivo adotado.

Apds a montagem total do mural de concreto a equipe do artista afastava-se do canteiro de obras e somente
retomava o trabalho no momento de finalizacdo do edificio, quando os revestimentos e finalizac6es estavam
sendo realizados pelas equipes de profissionais de acabamento.

A gestédo do cronograma ajustado com a coordenacéo da empresa construtora, permitia assim, o cumprimento
dos prazos do empreendimento, sendo Julio Espinoso um dos artistas preferidos para a inser¢do de obras de
arte em construcdes prediais, conforme relembra seu filho. Além da diminuigdo do prazo de execug¢édo usual, a
composicao em viga-cortina fornecia excelente seguranga mecénica, pela integracdo estrutural da modelagem
escultérica colorida.

Neste painel, que ocupa a largura da fachada, Julio Espinoso quebrou novos paradigmas e realizou a grande
inovacgao de estruturar todo o mural na prépria parede da garagem do primeiro pavimento da edificagdo. A obra
nédo funciona apenas como elemento decorativo, mas possui funcéo estrutural tendo sido construida com
armadura dimensionada pela equipe de engenharia da construtora Cadim que subsidiou todo o processo,
conforme esclarece Espinoso Il, hoje guardido do acervo documental de obras do artista.

Os vaos de ventilagdo e de iluminacéo do andar da garagem sdo elementos plasticos da composi¢éo do painel,
ndo apenas colaborando com o movimento e ritmacdo das formas modeladas, mas constituindo-se em
elementos do partido arquitetdnico da edificagéo.

A obra é composta por 11 sec¢des, leia-se, 11 férmas de modelagens distintas dispostas horizontalmente,
multiplicadas em 3 médulos verticais, que atingem uma extensao de 33,8 metros e 3,4m de altura, totalizando
114,92m2 como visto na Figura 3.

Figura 3: Esquema grafico do painel subdividido em seccdes

Fonte: Desenho da cadista Kamilly Silva, acervo dos autores

A dimenséo singular da imensa parede de concreto é trabalhada a partir de jogos de contraste, desenvolvidos
através de uma dinadmica que envolve tanto a estrutura quanto a estética, havendo uma interagdo consonante
com os diferentes niveis de relevos, de vaos, de cores e de texturas. Uma parte dessa composic¢ao visual da
obra se perdeu devido aos processos de deterioracdo das camadas pictéricas originais e repinturas realizadas
com o uso de cores opacas e escuras — possivelmente de base acrilica, tendo em vista os testes de
solubilidade realizados e as caracteristicas organolépticas observadas. As camadas densas de repintura —
percebidas na figura 4 através das aberturas de prospecgdo — foram omitidas dos planos lisos do painel e
distribuidas apenas sobre os elementos em relevo. A opacidade das adicbes sobrepbs-se a matéria original
disposta em cores vivas, com transi¢cdes e transparéncias que somente foram reveladas parcialmente pelas
prospeccoes.
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Figura 4: Detalhe das prospeccdes realizadas quimica e mecanicamente

Fonte: Acervo pessoal dos autores

ApoOs as etapas mencionadas, foram elaborados desenhos esquematicos representando as formas contidas
na obra, seguido da inspecdo das manifestagGes patologicas que resultaram no mapeamento de danos. A
definicdo sobre mapeamento de danos presente no Manual de elaboragcédo de projetos de preservacdo do
patriménio cultural desenvolvido pelo Instituto do Programa Monumenta (2005) expde as finalidades do
procedimento e direciona o estudo da interacao entre estrutura da obra, seu contexto, localizacéo e patologias
presentes na mesma. Segundo o manual, o mapa de danos “objetiva a representagao grafica do levantamento
de todos os danos existentes e identificados na edificacdo, relacionando-os aos seus agentes e causas”. Os
danos identificados de modo recorrente na obra concentravam-se na sua estrutura. Trincas e fissuras —
identificadas pelas cores vermelha e azul, respectivamente — de orientacdo vertical e ocasionalmente
inclinadas localizadas, principalmente, onde ocorre uma sequéncia de vaos e nas extremidades do painel,
denunciando a auséncia de juntas de dilatacdo. A Figura 5 exemplifica 0 mapeamento feito acerca da terceira
secao, onde nota-se que os danos se estendem também pelo verso da parede do mural.

Figura 5: Mapeamento de Danos da sec¢éo 9 do painel
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Fonte: Desenho por Kamilly Silva, acervo dos autores
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As pranchas do mapeamento recortam o0s trechos quadrangulares do extenso painel contendo registros
graficos de patologias (fissuras e trincas) e aspectos construtivos da obra, tais como as emendas das férmas,
areas com alteracéo de textura por descontinuidade da concretagem e sujidades acumuladas, possibilitando
uma visdo global de como a parede de concreto armado se comportou ao longo do tempo e processo de
envelhecimento dos materiais, sob influéncia de atmosfera salina e trafego de veiculos da localidade
continuamente aumentado.

CONSIDERAGOES FINAIS

A auséncia do projeto de restauracao preliminar, fruto do apagamento ou parcial invisibilidade sofrida pela obra
de arte, aliadas ao prazo fixo disponivel para desenvolvimento das atividades de restauracdo limitou a
execucao de algumas técnicas analiticas e laboratoriais que certamente ofereceriam valiosas contribuigcdes ao
mapeamento de danos realizado, auxiliando nas escolhas de produtos e métodos aplicados.

A equipe de restauradores pretende realizar a observacdo periddica da obra restaurada, possivelmente
estabelecendo novas a¢Bes de conservacao e levantamentos complementares, haja vista o dialogo promissor
estabelecido com o condominio do Edificio Oscar Pereira, representado pela sindica Vera Lacia dos Santos
Ribas, que além de apoiar entusiasmadamente o trabalho de restauragdo, forneceu valiosas narrativas do
aspecto geral da obra ha anos atras, informando detalhes da repintura equivocada sofrida pelo painel e
confirmando alguns pontos dos levantamentos estilisticos realizados pelos profissionais. Oportunizando a
equipe, no més de setembro de 2022, uma nova intervencao de restauro, desta vez no painel interno do prédio,
de proporcdes menores, e de autoria do mesmo artista.

Este estudo de caso denuncia frontalmente a situacao de deterioragéo crescente das obras de arte modernistas
integradas a arquitetura e o desafio de sua preservacao, conclamando a participacéo ativa de pesquisadores,
conservadores-restauradores, arquitetos e demais profissionais a fim de compartilhar outras iniciativas ja
realizadas no pais em obras similares, divulgar produtos, métodos e procedimentos técnicos de preservacao,
a fim de evitar perdas irreversiveis neste acervo artistico e cultural de grande valia.

A divulgacdo dos resultados parciais desta intervencdo e pesquisa parcial da obra do artista Julio Espinoso
constitui-se expressivo estimulo ao desenvolvimento de novos levantamentos sobre a obra deste autor que
contém, em sua producéo, o impulso de pesquisa de novos materiais traduzidas em obras de rica modelagem
e de forte apelo escultérico dentro de painéis e murais apoiados em obras arquitetbnicas, sem deixar de
mencionar suas realiza¢des proficuas no campo da escultura, pintura mural e de cavalete.

Reitera-se que a intervencgdo de restauro, quando realizada por profissionais com experiéncia comprovada,
também é uma ferramenta de preservagéo que impulsiona novos processos de salvaguarda mais abrangentes,
providéncias de localizacdo, arrolamento e inventario das técnicas e estado de conservacgéo das obras, que
podem e devem culminar na protecdo juridica e tombamentos que priorizem a valorizacdo desses bens
culturais, diminuindo os eventos de perdas irreversiveis de materialidade.

Além do aspecto formal da Preservacao é importante frisar que as obras modernistas integradas a edificacédo
demandam de metodologias especificas de atuacdo que geralmente transitam pela transdisciplinaridade, onde
Arquitetura e Restauragdo entram em consonancia para estabelecer os procedimentos técnicos mais seguros
e éticos na atuacdo dos bens a serem preservados.

O mapa de danos apoiado na representacao grafica da obra em escala permite que deterioragdes pertinentes
a materialidade em processo de conservacao sejam apresentadas de forma eficiente, gerando uma leitura
ampla e relativamente mais profunda da conexao do painel ao edificio, como um todo. O modo como a estrutura
da obra se estabelece no espaco se relaciona com a localizacdo dos danos. Estes conformam-se em padrbes
graficamente perceptiveis, gracas ao ponto de vista macroscépico, alcancado a partir da 6tica do conjunto
arquiteténico, favorecendo uma compreensao espacial das relagbes de causa e efeito. Sendo assim, o
mapeamento permite observar mais delicadamente a relagdo entre arte x arquitetura, denunciando as
descontinuidades estéticas isoladas, as implicacBes superficiais e a caracterizacao de implicacdes estruturais.



SAO LUIS_28 A 30 DE SETEMBRO DE 2022

9do_co mo mo_

arquitetura | paisagem | cultura nl ne

Nos estudos complementares durante a construgdo deste artigo foi possivel identificar materiais
correlacionados que tem potencial para abrir novos horizontes de pesquisa e fornecer indicadores ou caminhos
de solucado para a recomposigcédo cromatica de obras sobre concreto. As tintas para pisos de concreto de trafego
moderado, as peliculas de verniz aderente a materiais cimenticios e produtos automotivos de alto desempenho
sinalizam possibilidades promissoras de tecnologias resistentes a abraséo e ao intemperismo, condizentes
com a conservacao dos sistemas construtivos aqui tratados e as caracteristicas fisico-quimicas do suporte das
obras em concreto.
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